
８．　乾燥材出荷実態

（１）乾燥材工場数 （単位：工場）

製材工場数 乾燥材生産工場 乾燥材生産工場 製材工場数 乾燥材生産工場 乾燥材生産工場

合計（全国） 数合計（全国） 割合（全国） 合計（宮城） 数合計（宮城） 割合（宮城） 国産材のみ 国・外材併用 外材のみ

H14 10,395 1,450 13.9% 223 20 9.0% 9 10 1

H15 9,850 1,492 15.1% 207 19 9.2% 8 10 1

H16 9,387 1,493 15.9% 198 21 10.6% 8 12 1

H17 8,955 1,481 16.5% 188 20 10.6% 8 11 1

H18 8,433 1,470 17.4% 171 22 12.9% 9 12 1

H19 7,838 1,359 17.3% 158 22 13.9% 9 12 1

H24 7,330 1,394 19.0% 99 18 18.2% 12 6 0

全国数はH20年現在

　（注）乾燥材出荷実態調査(林業振興課調べ)による。 ※数値はほぼ完了,出展のみ調整

（２）乾燥材出荷量 （単位：千m3）

製材品出荷量 乾燥材生産 乾燥材割合 製材品出荷量 乾燥材生産 乾燥材割合

合　 計(全国) 量合計(全国) 内国産材(全国) (　全　国　) 合　 計(宮城) 量合計(宮城) 内国産材(宮城) (　宮　城　)

H14 14,402 2,070 1,035 14.4% 215 14 13 6.7%

H15 13,929 2,339 1,217 16.8% 210 16 14 7.5%

H16 13,603 2,569 1,366 18.9% 200 21 18 10.5%

H17 12,825 2,166 1,116 16.9% 171 11 10 6.4%

H18 12,554 2,815 1,653 22.4% 166 17 16 10.2%

H19 11,632 2,810 1,689 24.2% 152 14 14 9.2%

H24 9,434 2,632 1,585 27.9% 122 25 25 20.5%

出荷量はH23全国統計

　（注）H24製材工場調査(林業振興課調べ)による。

（３）樹種別乾燥材出荷量 （単位：千m3）

国　産　材 国　産　材

合計(全国) ス　　ギ ヒノキ その他 合計(宮城) ス　　ギ ヒノキ その他

H14 1,035 485 377 172 12.6 10.9 0.1 1.7

H15 1,217 619 403 195 14.3 12.4 0.1 1.8

H16 1,217 619 403 195 14.3 12.4 0.1 1.8

H17 1,482 769 402 311 11.7 10.5 0.2 0.9

H18 1,653 864 448 341 15.7 14.6 0.2 0.9

H19 1,689 924 427 339 13.4 12.4 0.1 0.9

　（注）乾燥材出荷実態調査(林業振興課調べ)による。
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